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Introduction
Dans le cadre d’un travail collaboratif soutenu par I’Association Arc
Electrique (AAE), une « Etude expérimentale de la dynamique d’un

Résultats
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Conclusion

« Latempérature de vaporisation est peu sensible au desequilibre thermique (@ trop faible).
* On note la présence du dioxyde d’étain sous forme solide tandis que [’argent est sous
forme liquide.

Plus la pression est grande plus les phases condensees sont présentes a haute temperature. °

La vaporisation du dioxyde d’étain a lieu a plus basse temperature que celle de I’argent.
Le graphite brale si le milieu est en exces d’oxygene et forme du dioxyde de carbone.

Le dioxyde d’étain liquide se vaporise en monoxyde d’étain et en dioxygene.

AgC: La non-miscibilité de I'argent et du graphite fait que les contacts de type AgC sont habituellement réalisés par frittage. Lors du passage du pied d’arc sur le
contact électrique la combustion du graphite va avoir lieu laissant la surface du contact modifié, ce qui aura pour conséquence la modification des propriétés
physique du contact. La proportion de graphite doit étre suffisamment faible pour éviter son dépot dans I'appareillage électrique.

AgSn0,: La vaporisation du dioxyde ¢

‘étain ayant lieu avant la vaporisation de 'argent, I'argent se trouvant sous forme liquide, il aura tendance a diffuser plus

facilement dans le pseudo-alliage jusqu’a la surface du contact modifiant les propriétés physiqgues notamment en augmentant la résistance du contact.

Au niveau du pied d’arc la pression peut atteindre des valeurs élevées, les températures de vaporisation augmentent. Ces premiers calculs présentent de
nombreuses limites, notamment la structure du contact et des phénomenes internes non pris en compte: tension de surface liquide-solide (Ag, SnO,),
corrosion seche, additifs, taille des poudres, diffusion de 'oxygene et oxydation sélective, incertitude sur les enthalpies de formation, cinétique temporelle ...
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